Ficha de datos

CalgonCarbon

A Kuraray Company
BPL® 4x6
Carbon activado granular
Aplicaciones Especificaciones BPL 4x6
@ Procesamiento @ Catalizacion @ Control de olores Indice de butano, % en peso 23,3 (min.)
de gas Humedad (segln envase), % en peso 2 (max.)
indice de dureza 95 (min.)
(") Remocion de COV @ COV industrial @ Eﬁ’f&?%?es Densidad (aparente), g/cc 0,43 (min)
Diametro medio de particula, mm 3,7 (min.)
@ Aire ambiente e Alimentos y bebidas @ hcparacio Malla 4 (EE. UU.) [4,75 mml, % en peso 15 (méx.)
embotellado_Malla 7 (EE. UU.) [2,80 mmil, % en peso 8,0 (méx.)

Las aplicaciones tipicas del carbon activado BPL 4x6 son:
e Recuperacion de disolventes

e Control de olores

e Emisiones de ventilaciéon de tanques

e Purificacion de gases

e CLIMATIZACION

e Control de COV

e Catalizacion

Descripcion

EI BPL 4x6 es un carbdn activado granular virgen disefado para
usar en aplicaciones de fase gaseosa. Se trata de un producto

de carbdn mineral bituminoso que se activa a altas temperaturas
en un ambiente controlado. El tamano de malla grande resulta
especialmente adecuado para minimizar la caida de presion en
aplicaciones de fase gaseosa. Dadas sus caracteristicas de
superficie, densidad y resistencia, el BPL 4x6 puede reactivarse y
volver a utilizarse, con lo que se erradican los problemas vinculados
con su eliminacion.

Caracteristicas/Ventajas

e Carbdn bituminoso de grado metallrgico

¢ Baja densidad

¢ Producto granular

e Gran volumen de poros

e Adsorcion rapida

e Estructura de poros con gran capacidad de adsorcion para una
amplia gama de contaminantes y concentraciones

e Esresistente a la abrasion y tiene la dureza necesaria para
regenerarse in situ y permitir su reactivacion térmica

e Baja fraccion de vacio; contacto mas eficiente con la corriente
de gas

e Amplia gama de poros de absorcion que permite hacer un uso
mas eficiente del carbdn y reducir la cantidad utilizada y la tasa
de uso por volumen unitario

e El carbon consumido puede reactivarse a demanda para reducir
los costos de futuros recambios

Caida de presion tipica
Caida de presion descendente a través de un lecho de BPL de 4x6

Temperature: 70°F Pressure: 15psia
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Consideraciones de disefio

El disefio de un sistema de adsorcién de carbén activado depende
del tipo de adsorbato, de la concentracién del influente, de la
temperatura, de la velocidad de flujo, del objetivo de desempenio,
de la humedad relativa y de otros factores. Calgon Carbon puede
ayudarlo a evaluar el tipo correcto de carbdn activado segin sus
necesidades especificas y colaborar en el disefio de un sistema
de adsorcién. Ademas del carbén activado, Calgon Carbon ofrece
sistemas de adsorcidn y servicios de reactivacion de carboén para
satisfacer objetivos especificos de tratamiento.

Al disefiar un sistema de adsorcion de carbon activado, Calgon
Carbon Corporation recomienda utilizar la caida de presiéon en cama
de empaque denso para dimensionar el ventilador, ya que el carbon
activado se asentara durante el uso. Es probable que se produzca
una caida de presion aleatoria durante el arranque del sistema.

Mensaje de seguridad

En los espacios cerrados, el carbén activado humedecido puede consumir el
oxigeno del ambiente. Si es necesario usar el producto en un espacio cerrado,
deben seguirse los procedimientos para trabajar en un entorno con poco oxigeno.
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